PE I ke e

Germany
Expertise: 1100315-01-31-01 Datum / Dafe; 2011-01-28
Dr. Schulte
Auftraggeber: Minke Fritz GmbH & Co.KG
Cecilienstrafie 31 DE - 47051 Duisburg
Auftrag: Untersuchung von Materialien
Schreiben vom/fam 2011-01-12 Eingangsdatum:  2011-01-14
Priifgegenstand:  Materialmuster, Polstermaterial Bacuta, Fb. rot

Untersuchungsergebnisse:
Prifung gemal SG-Prifkriterienkatalog 05/2009
Kategorie: Kunststoff

PARAMETER BEFUND BEWERTUNG

Aromatische Amine aus Farbmitteln < 30 mg/kg nn erfallt

Tributylzinn (TBT) < 0,025 mg/kg nn erflllt

Dibutylzinn (DBT) = 1,0 mg/kg

Monobutylzinn (MBT) =< 1,0 malkg

Blei 34 mglkg erfullt

Cadmium < 10 mg/kg nn erfullt

PAK =< 0,1 mg/kg nn erfullt

Geruch produkitypisch erflllt

FCKW nn erflllt

FEW nn erflllt

Farbechtheiten Stufe 4 erfallt

Die Prifargetnisse bezihan sich ausschibalilich eufl die Prifgegenstinde. Ohne schriffiche Genahmigung das PFI darf dar Berichl nicht suszugsweise wirwendet warden, Resllichas Unbarsu-
chungsmaterial wird nach 10 Wochan vemichied, In Einzelfalian kann eine Urlervargabe an andere gesignete Priflaboratorien erfolgen. Ein Varzeschnis der skkredtiaran Prilverahren und unsare
galtandan Allgamesnan Gaschaflsbedingungen kinnen auf unserer Intarnetseile singesehen wardan und warden hnen auf Anfrage geme zugesand!, ¢ Test reswlts solaly raler fo the ifems tested.
Extracts of e raport may nol ber psed withou! witten parmission by PR Remaiing malenals wal be destroped affer 10 wesks. In indindival cases, tests can be carmed ow by gualiied subcanirac!:
ing lxboratonss. A Lal of sccrediled bes! medhads and our applying genaral farms and condtons are availatle an our website and will be send (o you on equest,
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PARAMETER BEFUND BEWERTUNG
Phthalate = (0,05 % nn erflllt
MNonylphenol < 100 mg/kg nn erflllt
Globalmigration 4,6 mg/dm? erfllt
Flammschutzmittel nn erflllt
Kurzkettige Chlorparaffine < 1000mg/kg nn erflllt

Einschriankungen, Auflagen, Bemerkungen:

nn = nicht nachweisbar

Die Anforderungen des SG-Prufkriterienkataloges, Stand 05/2009 sind bei der vorgelegten Probe
erfiillt

Der vorliegende Prufbericht berechtigt nicht zur Filhrung des SG-Zeichens.
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Dr. K. Schulte
(Abtellungsleitung / Department Management)

Die Prifergebrisse beziehen sich ausschliedlich auf aie Prifgegenstande. Ohne schrifiliche Genehmigung des PRI derf der Besicht nicht auszugsweise veraardal warden Restiches Unterau-
chungsmaterial wird nach 10 Wochen vernichiel. In Einzalfalian kann sine Unlervergabe an endare geaignete Priflabaratorien edtolgen. Ein Varzeichnis ger akkredilienen Pritverfabnen und unsers
gellandan Afgemainen Geschaftsbedingungen kannen auf unserer Intermalsaile singesehan warden und werden Ihnen auf Anfrage germe zugesandt J Tast resulls sohaly redar to tha fems lesled,
Extracts of the report may nol be used withow! wilen parmission by PFL Remalting materials wii be destoped after 10 weeks. fn indiwidus/ cages, besls can he camsd ouf by quaifed suboonirack-
ing labaralones. A it of accredied test methods and our apaling genaral terms and conditions are avalable on ow website and will be sanf to you on eqUest
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